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Grapa de Suspensión Armada de Reparación – AGS®

Para reparación de conductores dañados en 
el punto de suspensión, se puede aplicar una 
AGS especial sobre la Armadura Preforma-
da AR para prolongar la vida del conductor.

Cuando existe un proceso de fatiga en el 
conductor deberá ser aplicado un Empalme 
Preformado  (LS o FTS) sobre el área fati-
gada y un AGS especial sobre el empalme.

En este caso, se debe consultar a PLP Brasil 
para las debidas recomendaciones.


